Kryterium

Poliweglan lity

Plexi (PMMA)

tatwosc ciecia i frezowania

Bardzo dobra — mozna cigc¢ laserem CO, (uwaga na brgzowienie
krawedzi przy grubszych ptytach)

Idealna do ciecia laserem — krawedzie s gtadkie i
btyszczace

Mozliwos$é nadruku UV /
sitodruku

Bardzo dobra — dobrze przyjmuje folie i farby

Bardzo dobra — idealna do oklejania i druku

Odpornos¢ na temperature

Od -40°C do +120°C bez deformacji

Od -30°C do +80°C — powyzej moze sie deformowac

Trwatos¢ mechaniczna

Bardzo wysoka — ok. 200x mocniejszy od szkfa, odporny na
uderzenia, akty wandalizmu, zdarzenia atmosferyczne

Wysoka, ale 10—20x mocniejsza od szkta — wcigz bardziej
krucha niz poliweglan

Mozliwos¢ giecia na zimno

Tak (nawet bez podgrzewania, przy cienkich ptytach)

Nie (giecie tylko na ciepto)

Bezpieczenstwo

Bardzo bezpieczny — nie rozpada sie na ostre kawatki

Bezpieczniejsza od szkta, ale moze pekac na ostre
drobinki

Trwatos¢ mechaniczna

Bardzo wysoka — ok. 200x mocniejszy od szkfa, odporny na
uderzenia, akty wandalizmu, zdarzenia atmosferyczne

Wysoka, ale 10—20x mocniejsza od szkta — wcigz bardziej
krucha niz poliweglan

tatwosé termoformowania

Bardzo dobra — elastyczny, nie peka przy gieciu

Bardzo dobra, ale wymaga wiekszej ostroznosci (ryzyko
peknied)

Przepuszczalnos$¢ swiatta

80-90% (lekko mniejsza niz plexi, ale wcigz bardzo wysoka)

92-93% (najwyzsza wsréd tworzyw sztucznych, bardzo
zblizona do szkta optycznego)

Koszt obrobki

Zblizony do plexi, ale giecie i frezowanie mniej czasochtonne
przy grubszych ptytach

Zblizony, ale ciecie laserowe daje lepszy efekt

Efekt wizualny

Nieco cieplejszy odcien przy grubszych ptytach, mniejszy potysk
niz w plexi

Bardzo wysoki potysk i gtebia koloru, idealna do
wymagajacych projektéow




Kryterium

Poliweglan lity

Plexi (PMMA)

Odpornos¢ na zarysowania

Srednia — tatwiej sie rysuje niz plexi, wymaga powtok
zabezpieczajgcych w zastosowaniach premium

Lepsza niz poliweglan, naturalnie bardziej odporna na
drobne zarysowania

Odpornos$¢é na warunki
atmosferyczne

Wysoka przy zastosowaniu powtoki UV — nie z6tknie przez dtugi
czas

Bardzo dobra, naturalna odpornosc na UV, ale moze z
czasem delikatnie zmatowiec

Ciezar

Okoto 1,2 g/cm?3 (50% lzejszy od szkta)

Okoto 1,19 g/cm?3 (praktycznie taki sam jak poliweglan)

Typowe zastosowania w
reklamie

Kasetony, pylony, ostony antywandalowe, tablice informacyjne,
elementy stoisk targowych, gabloty, zadaszenia

Eleganckie szyldy, kasetony premium, ekspozytory POS,
panele dekoracyjne, podswietlane reklamy, litery
przestrzenne

Gtéwne wady

Mniejsza odpornosé na zarysowania, wyzsza cena

Mniejsza odpornos$¢ na uderzenia, giecie tylko na ciepto

Giéwne zalety

Wytrzymatos¢, odpornos¢ na uderzenia, giecie na zimno,
bezpieczenstwo

Perfekcyjna przejrzystos¢, potysk, fatwosé obrobki
laserem, elegancki wyglad




